w Cemenfownia Odra

RAPORT WEWNETRZNEJ KONTROLI Nr 15/2024

Test results / Priifergebnisse

Cement hutniczy CEM I1I/A 42,5 N — LH/HSR/NA
(cement hutniczy CEM I11/A 42,5 N — LH)

$Srednia miesieczna luty 2024

Wymagania
Parametr Jednostka Wynik badania PN-EN 197-1
Parameter/Parameter Unit/Einheit Result/Ergebnis **PN-B-197-7
Requirements/Forderungen

PARAMETRY MECHANICZNE wg PN-EN 196-1

Wytrzymatosé na Sciskanie
Compressive strength/Druckfestigkeit

po 2 dniach
at 2 days/nach 2 Tagen [MPa] 13,4 >10,0

po 28 dniach* N
at 28 days*/nach 28 Tagen* [MPa] 50,8 42,5 +62,5

*wyniki badan za poprzedni miesigc/previous month/voriger Monat

PARAMETRY FIZYCZNE wg PN-EN 196-3

Poczqgtek czasu wigzania ;
>
Initial setting time/Erstarrungsbeginn [min] 309 =60

Statos¢ objetosci; test Le Chateliera
Soundness (expansion) /Raumbestindigkeit (Dehnungsmass) [mm] 0,7 <10
Le Chatelier

PARAMETRY CHEMICZNE wg PN-EN 196-2

f{ff?{l;i g:ﬁtzoitl(ljuh verlust 4] 0’8 =30
el il i S ] 0.5 =P
P B 24 =40
o coemiCoaryp b 004 =010
Ao il o 2 0,7 <110
INFORMACJE DODATKOWE

Woda zarobowa (wg PN-EN 196-3) (%] 27.9

Water demand/Zugabewasser

Powierzchnia wilasciwa wg Blaine’a (wg PN-EN 196-6) [cm?/g] 4610
Blaine’s surface/spezifische Oberfliche laut Blaine

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych: 1487-CPR-0604 wyd.5
Krajowa deklaracja wi. uzytkowych: 008-UWB-0180 wyd.1
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